LID efekt (Light-Induced Degradation efect) :)
Degradacia vyvolana svetiom.

Na rozdiel od prasknutého skla alebo hotspotov[1], LID nie je ,porucha” v pravom zmysle slova (ako
mechanické poskodenie), ale skor fyzikalny jav, ktory nastava hned na zaciatku zivotnosti panela.

Ako LID efekt funguje?

LID sa prejavuje v prvych hodinach a dfioch po tom, ¢o na novy panel po prvykrat dopadne sine¢né svetlo.
Dochadza k reakcii medzi kyslikom a bérom v kremikovych dostickach, o sposobi nahly pokles efektivity.
V sui€asnosti uz vieme, Ze tento pokles sa zvycajne pohybuje v rozmedzi 1 % az 3 %.

Preco je to ddleZité pri diagnostike?

- Ocakavany pokles - ak technik meria vykon Uplne nového systému, musi pocitat s tym, Ze po par drfioch
vykon mierne klesne kvoli LID. Nie je to dévod na reklamaciu, ale prirodzena vlastnost materialu.

- Moderné rieSenia - kvalitni vyrobcovia dnes pouZivaju technolégie[2], ktoré LID efekt takmer Uplne
eliminuju.

Zaver pre prax

Pri kontrole fotovoltiky je dblezité rozliSit, Ci za nizSim vykonom stoji trvalé posSkodenie (ako mikrotrhliny) alebo
prave LID efekt. Zatial Co LID je jednorazovy a stabilizuje sa, skuto€né poruchy sa casom zhorsuju.

[1] Lokalne prehriatie Casti fotovoltického panela, ktoré vznika v désledku technickej chyby alebo vonkajSieho zatienenia.
[2] Napriklad panely typu N alebo dotovanie galiom namiesto béru.
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