Curieho teplota :)
Teplota, pri ktorej sa stracaju feromagnetické viastnosti latok.

Pre kazdu feromagneticku latku je ind, napriklad Zelezo nepritahuje magnet, ked je zohriate nad 768°C.
Pomenovana podla P. Curieho (1859-1906).
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